
Перевязку лицевого кирпича с 

кладкой стены из керамических, 

шлакобетонных и других 

искусственных камней высотой 

138 мм устраивают через два ряда 

(рис. 8.30, а) Лицевая кладка с 

облицовкой керамическими 

камнями перевязывается 

тычковыми рядами с кладкой стен 

из кирпича через шесть рядов, а с 

кладкой стен из керамических 

камней — через три ряда (рис. 

8.30,6). 

Кладку с облицовкой лицевым 

кирпичом ведут так же, как и 

обыкновенную сплошную. 

Кладку стен с одновременной облицовкой керамическими, бетонными плитами или 

плитами из природного камня выполняют звеном «четверка» на делянке не более 20 м. 

Делянка делится на два участка: на одном каменщики 3-го, 4-го или 5-го разрядов 

устанавливают облицовочные плиты, а на втором в это время два каменщика 5-го или 

4-го и 3-го разрядов ведут кладку стены. 

На тщательно подготовленную 

горизонтальную поверхность 

расстилается раствор и на углах стен 

устанавливаются облицовочные плиты, а 

по ним натягивается шнур-причалка. По 

причалке равняют все промежуточные 

плиты с последующим их креплением 

между собой при помощи крюков и 

скоб. Для удержания плит в проектном 

положении их закрепляют при помощи 

временных связей. После выверки плит 

по уровню и отвесу начинают кладку 

стены на всю высоту плит. Плиты к кладке крепят заделкой ребер в кладку или 

способом защемления (рис. 8.31). Последующие ряды плит ставят па прокладки-клинья 

для образования горизонтальных швов. Их заполняют раствором после окончания 

строительства здания, а вертикальные швы — в процессе кладки. Заполнение 

горизонтальных швов в облицовке раствором одновременно с кладкой стены в виде 

исключения может быть допущено при работах в летних условиях в малоэтажном 

строительстве. 


